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Verwendung des vorgeschriebenen Sicherheitsgarnes beim Packen von Fallschir-
men

Bel einem Schillervergleichsfliegen 6ffnete sich vermutlich unbeabsichtigt die Haube eines Segelflugzeuges. Der Flugschi-
ler verlield daraufhin das Segelflugzeug mit dem Fallschirm. Der manuell zu betétigende Fallschirm offnete sich jedoch
nicht, und der Luftfahrzeugfihrer wurde beim Aufprall todlich verletzt.

Im Rahmen der Voruntersuchung wurde festgestellt, dal? der manuell zu betétigende Fallschirm mit einem Sicherungsgarn
18/3-fach statt mit dem roten Sicherungsfaden gesichert worden war. Der rote Sicherungsfaden hat eine Bruchlast von 2-
3 kp, wahrend der weil3e 18/3-fach eine Bruchlast von 7-8 kp hat.

Bel Versuchen der Deutschen Forschungs- und Versuchsanstalt fir Luft- und Raumfahrt in Braunschweig erforderten ma-
nuell zu betédtigende Fallschirme des gleichen Musters, die zu diesen Zwecken mit dem faschen Sicherungsgarn 18/3-fach
abgebunden worden waren, Zugkréfte bis zu 38 kp. Derart hohe Zugkréfte sind darauf zurtickzuftihren, dal3 neben der Kraft,
die zum Zerreilfen des Sicherungsfadens bendtigt wird, Reibungswiderstdnde an den Vorsteckstiften und im Fihrungs-
schlauch des Auddsekabels zu Uberwinden sind. In weiteren Sprungversuchen wurde festgestellt, dal’ ein gelibter Fall-
schirmspringer in der Lage i<, in frelem Fall im algemeinen 25 kp mit einer Hand am Audlésekabel zu ziehen. Nur mit
beiden Handen gelang es einmal, 60 kp Zugkraft zu erreichen.

Aufgrund der o.a. Feststellungen war der Flugschiller wahrscheinlich nicht in der Lage, den Fallschirm auszul Gsen.

Nicht immer gibt die Farbe des Garnes zuverléssig Auskunft Uber seine Bruchlast. Sollten Zweifd aufkommen, [&% sich in
einem einfachen Versuch die Bruchlast feststellen, indem an dem Faden entsprechende Gewichte befestigt werden.

Es wird nachdriicklich darauf hingewiesen, dal3 nur die vom Hersteller in den Packanweisungen angegebenen Siche-
rungsgarne mit den entsprechenden Festigkeiten verwendet werden dirfen, um solche Unfélle zu vermeiden.



